Démarche d’investigation

Niveau : Cap Chimie 2

Pré requis : Chimie1, en particulier reconnaissance des ions

Extrait du programme :

Chimie 2 (Ch. 2) : oxydoréduction
DOMAINES DE CONNAISSANCES : Phénomènes d’oxydoréduction
	COMPÉTENCES
	Evaluation

	
	CONDITIONS
	EXEMPLES D’ACTIVITÉS

	Réaliser une réaction d’oxydoréduction

Reconnaître l’oxydant et le réducteur

Prévoir l’action des acides non oxydants
	Le protocole expérimental est fourni .

L’interprétation de l’oxydoréduction se fait à partir d’une expérience réalisée par le candidat ou à partir d’un document 

Une classification électrochimique simplifiée est fournie.

Une classification électrochimique simplifiée  est fournie.
	- Réaction entre une solution de sulfate de cuivre (II) et une lame de fer.

- Classement expérimental de couples ion/métal.

- Étude de documents concernant la protection anodique.

- Réalisation d’une électrolyse.

- Examen de la constitution de piles dans le but de décrire leur fonctionnement dans une réaction d’oxydoréduction...

- Observation du comportement de métaux en présence d’un acide.

- Étude de l’influence du milieu sur la corrosion des métaux.

- Étude du comportement de produits familiers sur certains métaux. (cosmétiques, eau oxygénée, eau de Javel...) vis à vis des réactions d’oxydoréduction.




But de la séance :

Les élèves proposent une série d’expériences montrant :

l’influence du milieu sur la corrosion des métaux

un classement des métaux vis à vis de l‘oxydation

Matériel à disposition :

Métaux : 

          Pièces (disques) en acier, pièces de centimes d’euros, lames ou fils (Fe, Cu, Ag, Al, Zn)

Solutions :

          Javel, HCl, NaOH, NaCl, eau, Cu2+, Fe2+, Ag+, Zn2+  SO42- ou  Cl-

Déroulement de la séance :

Etude de documents

lecture dirigée (diaporama ou transparents)



La statue de la liberté



Toitures en cuivre



Bateau



Pièces de centimes d’euros (acier plaqué cuivre)



Soudure à l’arc (protégé par le gaz argon, enrobage des baguettes)

Réflexion des élèves et propositions d’expériences



Les élèves travaillent en groupe (3 gp de 4), le matériel est à leur disposition



Un rapporteur propose à la classe le projet du groupe d’expérience

Réalisations et sélection des expériences :



Schéma, observations



Interprétation

A retenir :

Prise de note :



Définition de la réaction d’oxydoréduction



Classement des métaux



Influence du milieu sur la corrosion des métaux

Evaluation :

Réaction entre le l’acide chlorhydrique (HCl) et des métaux.

On réalise les expériences suivantes :

1  On plonge des copeaux de cuivre dans de l’acide chlorhydrique (image 1)

2  On plonge de la limaille de fer dans de l’acide chlorhydrique (image 2)

3 [image: image1.wmf] On plonge de la grenaille de zinc dans de l’acide chlorhydrique (image 3)

1 Dans les tubes 2 et 3, on observe un dégagement gazeux qui, en approchant une allumette, produit une légère détonation. Quel est ce gaz ?

On verse ensuite de la soude (hydroxyde de sodium) dans les différents tubes. On observe :
- dans le tube 1 :  rien 

- dans le tube 2 :  un précipité vert 

- dans le tube 3 :  un précipité blanc 

2 Quels ions met-on en évidence par chacun de ces deux précipités ?

3 Recopier  le schéma ci-dessous et placer les couples  Fe 2+/ Fe ;  Cu 2+ / Cu ;  par rapport au  couple   H+ / H2.
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