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On rappelle la classification électrochimique des métaux :

Les différents couples rédox sont classés d'après leur pouvoir oxydant ou réducteur.
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Si on plonge une barre de métal A dans une solution contenant des ions du métal B, il y a dépôt de métal B sur A si A  possède  un pouvoir réducteur plus fort.

1. On réalise les expériences suivantes :


· L'ion Cu2+ est l'oxydant le plus fort :            

  Oui 




Non

· L'ion Ni2+ est l'oxydant le plus fort :            

  Oui 




Non

· Le métal cuivre est le réducteur le plus fort :            
  Oui 




Non

· Le métal nickel est le réducteur le plus fort :            
  Oui 




Non

· Cocher la case correspondant à toute équation exacte :

     Cu2+  +  2 e-                         Cu                                                Cu                           Cu2+   +  2 e-

            Ni2+  +  2 e-                         Ni                                                Ni                           Ni2+   +  2 e-


           Cu2+  +  Ni                           Cu  +  Ni2+                                    Ni2+  +  Cu                           Cu2+   +  Ni

2. Placer le couple rédox Ni2+/ Ni dans la classification électrochimique des métaux ( page 1 ).

3. On réalise les expériences suivantes:


· L'ion Zn2+ est l'oxydant le plus fort :            

  Oui 




Non

· L'ion Cu2+ est l'oxydant le plus fort :            

  Oui 




Non

· Le métal cuivre est le réducteur le plus fort :            
  Oui 




Non

· Le métal zinc est le réducteur le plus fort :            
  Oui 




Non

· Cocher la case correspondant à toute équation exacte :

     Zn2+  +  2 e-                         Zn                                                Cu                           Cu2+   +  2 e-


           Cu2+  +  2 e-                         Cu                                                Zn                           Zn2+   +  2 e-


           Cu2+  +  Zn                           Cu  +  Zn2+                                   Zn2+  +  Cu                           Cu2+   +  Zn

4. Dans l'expérience 3 et dans l’expérience 4, indiquer s'il y a un dépôt sur la lame métallique et justifier votre réponse pour l'expérience 4.
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Pouvoir oxydant croissant de l'ion





Pouvoir réducteur croissant du métal





2e expérience





Ni





Solution


contenant des ions Fe2+





Aucun  dépôt n'est observé sur la lame de nickel immergée 





1re expérience





Ni





Solution


contenant des ions Cu2+





On constate  un dépôt de cuivre sur la lame de nickel immergée 

























































































3e expérience





Zn





Solution


contenant des ions Cu2+





4e expérience





Cu





Solution


contenant des ions Zn2+
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